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9.6 SERVICOS DE CONCRETOS

9.6.1 Parametros Adotados Para Concreto

Com o objetivo de garantir total eficiéncia da estrutura de concreto armado,
assegurando a durabilidade com adequada seguranca e estabilidade de todas as pecas
estruturais, assim como aos materiais que estardo anexados ou fixados nas pegas estruturais
(Tubos e conexdes). Considerou-se no dimensionamento a classe de agressividade 1V,
recomendada na Tabela 6.1, item ¢, da NBR 6118 (ABNT, 2014), sabendo que as estruturas
estdo em uma regido litoranea com alto nivel de maresia.

Com a classe de agressividade, e respeitando os critérios definidos na Tabela 7.1

da NBR 6118 (ABNT 2014), foi adotado a classe C40. Para a classe de concreto C40.

9.6.2 Concreto simples

Os concretos simples, bem como os seus materiais componentes, deverdo
satisfazer as normas, especificagées e métodos da ABNT.

O concreto pode ser preparado manual ou mecanicamente.

Manualmente, se for concreto magro nos tragos 1:4:8 para base de piso, lastros,
sub-bases de blocos e cintas, etc., em quantidade até 350 litros de amassamento.

Mecanicamente, se for concreto gordo no trago 1:3:6 para blocos de ancoragens,
base de caixas de visitas, pecas pré-moldadas, etc.

Normalmente adota-se um consumo minimo de 175 kg de cimento/m3® de
concreto magro e 220 kg de cimento/m? para concreto gordo.

O concreto simples podera receber adigdo de aditivos impermeabilizantes ou

outros aditivos quando for o caso.

9.6.3 Concreto Estrutural

O consumo de cimento ndo deve ser inferior a 300 kg por m3 de concreto.

A pilha de sacos de cimento ndo podera ser superior a 10 sacos e ndo devem ser
misturados aos lotes de recebimento de épocas diferentes, de maneira a facilitar a inspegéo,
controle e emprego cronoldgico deste material basico. Todo cimento com sinais indicativos
de hidratagdo sera rejeitado.

O emprego de aditivos é frequentemente utilizado e o preparo é exclusivamente
mecanico, salvo casos especiais.
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e Dosagem
A dosagem podera ser ndo experimental ou empirica e racional. No primeiro caso,
o consumo minimo é de 300 kg de cimento/m?3 de concreto, a tensdo de ruptura Tc = 28 dever3
ser igual ou maior que 125 kg/cm?, previstos nos projetos. A propor¢io de agregado middo
no volume total sera fixada entre 30% e 50%, de maneira a obter-se um concreto de
trabalhabilidade adequada a seu emprego. A quantidade de dgua sera minima e compativel

com o 6timo grau de estanqueidade.

¢ Amassamento ou mistura

O concreto devera ser misturado mecanicamente, de preferéncia em betoneira de
eixo vertical, que possibilite maior uniformidade e rapidez na mistura.

A ordem de colocagdo dos diferentes componentes do concreto na betoneira é o
seguinte:

Camada de brita;

Camada de areia;

A quantidade de cimento;

O restante da areia e da brita.

Depois do langamento no tambor, adicionar a agua com aditivo, o tempo de

revolugdo da betoneira devera ser no maximo de 2 minutos com todos os agregados.

e Transporte
O tempo decorrido entre o término de alimentagao da betoneira e o término do
langamento do concreto na férma deve ser inferior ao tempo de pega.
O transporte do concreto deverd obedecer a condigbes tais que evitem a
segregacao dos materiais, a perda da argamassa e a compactagao do concreto por vibragdo.
Os equipamentos usados sdo carro-de-mdo, carro transporte tipo dumper, e
equipamentos de langamento tipo bomba de concreto, e caminhdes betoneira.

O concreto sera langado nas formas, depois das mesmas estarem limpas de todos

os detritos.
e lLancamento
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Devera ser efetuado o mais préximo possivel de sua posi¢do final, evitando-se
incrustagdes de argamassas nas paredes das férmas e nas armaduras.

A altura de queda livre ndo podera ultrapassar a 1,5m, e para o caso de concreto
aparente o langamento deve ser feito paulatinamente. Para o caso de pegas estreitas e altas,
o concreto devera ser langado por janelas abertas na parte lateral da férma, ou por meio de
funis ou trombas.

Recomenda-se langar o concreto em camadas horizontais com espessura nao
superior a 45 cm, ou 3/4 do comprimento da agulha do vibrador. Cada camada deve ser
langada antes que o precedente tenha tido inicio de pega, de modo que as duas sejam vibradas
conjuntamente.

Se o langamento ndo for direto dos transportes, devera a quantidade de concreto
transportado ser lancado numa plataforma de 2,0m x 2,0m, revestido com folha de ago

galvanizado e com protecdo lateral, numa altura de 0,15m para evitar a saida da agua.

e Adensamento

O adensamento do concreto deve ser feito por meio de vibrador. Os vibradores
de agulha devem trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo
ser introduzidos rapidamente e retirados lentamente, em operagao que deve durar de 5a 10
segundos. Devem ser aplicados em pontos que distem entre si cerca de 1,5 vezes o seu raio
de agdo.

O adensamento deve ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os
recantos da forma.

Durante o adensamento deverdo ser tomadas as precaugdes necessarias para que
ndo se formem nichos ou haja segrega¢des dos materiais; dever-se-a evitar a vibragdo da
armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo a aderéncia.

Os vibradores de parede sé deverdo ser usados se forem tomados cuidados
especiais, no sentido de se evitar que as armaduras saiam da posi¢do. Ndo sera permitido

empurrar o concreto com vibrador.

e Cura
Assinado de forma
FRANCISCO digital por
DANIELL MACIEL FRANCISCO
91 SALDANHA:9066 DANIELL MACIEL
A - 5090315 SALDANHA:906650 =
Qudonios oo Olicnive- grmiot 90315 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

ANTONIO FLAVIO OLIVEIRA JUNIOR

ENGENHERRG,CIVIE CREA =, 00207280 MACAMBIRA E GADO BRAVO - MUNICiPIO DE JAGUARIBARA/CE



= CEARA E

GOVERNO DO ESTADO

£TARIA DAS CIDADES

PROJETOS € CONSTRUCSES
Swarco

e o B
JAGUARIBARR Sotugdes em Saneamento

Devera ser feita por qualquer processo que mantenha as superficies umidas e
dificulte a evaporagdo da agua de amassamento do concreto. Deve ser iniciada tdo logo as
superficies expostas o permitirem (apds o inicio da pega) e prosseguir pelo menos durante os
sete primeiros dias, apds o langamento do concreto, sendo recomenddvel a continuidade por
mais tempo.

e Junta de concretagem

Este tipo de junta ocorre quando, devido a paralisagdo prevista ou imprevista na
concretagem, o concreto da ultima camada langada iniciou a pega, ndo permitindo, portanto,
gue uma nova camada seja lancada e vibrada com ela.

As juntas devem ser preferivelmente localizadas nas se¢Ges tangenciais minimas,
ou seja:

Nos pilares devem ser localizados na altura das vigas;

Nas vigas bi apoiadas devem ser localizadas no tergo central do vao;

Nos blocos devem ser localizadas na base do pilar;

Nas paredes bi engastadas devem ser localizadas acima do terco inferior;

Nas paredes em balango devem ser localizadas a uma altura, no minimo igual a
largura da parede.

A junta deve ser tratada por qualquer processo que elimine a camada superficial
de nata de cimento, deixando os grdos de atestado parcialmente expostos, a fim de garantir
boa aderéncia do concreto seguinte.

Pode-se empregar qualquer dos métodos seguintes:

Jato de ar e 4gua na superficie da junta apds o inicio do endurecimento;

Jato de areia, apods 12 horas de interrupgao;

Picoteamento da superficie da junta, apds 12 horas de interrupgao;

Passar a escova de a¢o e logo apds lavar a superficie e aplicar argamassa de
concreto ou pintura tipo colmafix 2 mm de camada; O langamento do novo concreto deve ser
imediatamente precedido do langamento de uma nova de 01 a 03cm de argamassa sobre a
superficie da junta. O traco dessa argamassa deve ser o mesmo do concreto, excluido o

agregado miudo.
¢ Reposigcao do concreto falho
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Todo e qualquer reparo que se faga necessario executar para corrigir defeitos na
superficie do concreto e falhas de concretagem, deverdo ser feitos pela empreiteira, sem 6nus
para a SRH, executados apds a desforma e teste de operagdo de estrutura, a critério da
fiscalizagdo.

Sdo discriminados a seguir os principais tipos de falhas:

Cobertura insuficiente de armadura.

Deve ser adotada a seguinte sistematica:

Demarcagdo de area a reparar;

Apiloamento da superficie e limpeza;

“Chapisco com peneira 1/4”, com argamassa de trago igual ao concreto (optativo);

Aplicativo de adesivo estrutural na espessura maxima de Imm sobre a superficie
perfeitamente seca;

Aplicagdo de argamassa especialmente dosada, por gunitagem ou 1°ufo
(chapeamento);

Protegdo da superficie contra agdo de chuva, sol e vento;

Aplicagdo da segunda demao de argamassa para uniformizar a superficie, apds 24
horas de aplicagdo da primeira demao;

Alisamento da superficie com desempenadeira metalica;

Protegdo da superficie contra intempérie usando-se verniz impermeabilizante,
cobertura plastica ou camada de areia, molhando-se periodicamente durante 5 dias.

Obs.: No caso de paredes e tetos, a espessura de cada camada em cada aplicagdo,

ndo deve exceder a 1cm,
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e Desagregacdo de concreto
Esta falha, que resulta num concreto poroso, deve ser corrigida pela remog¢do da
por¢do defeituosa ou pelo preenchimento dos vazios, com nata ou argamassa especial e
aplicagdo adicional de uma camada de cobertura, para protecdo de armadura. A solugdo deve
ser adotada, tendo em vista a extensdo da falha, sua posi¢do (no piso, na parede ou no teto
da estrutura) e sua influéncia na resisténcia ou na durabilidade da estrutura. Para

recomposi¢do da parte removida, deve-se adotar a mesma sequéncia ja referida.

e Impermeabiliza¢do
Toda e qualquer impermeabilizagdo realizada nas obras devera obrigatoriamente ser
realizada com a aplicacdo de manta asfaltica, de espessura minima de 4 mm, enquanto nas
estruturas de reservagdo devera ser executada antes uma camada com espessura de 3mm,
afim de reforgar a durabilidade da estrutura, esses servigos devem ser executados por pessoal

qualificado. E obrigatdria a entrega de termo de garantia dos servicos de impermeabilizagdo.

e Vazamentos
Serd adotada a seguinte sistematica:
Demarcagdo, na parte externa e na pane interna, da area de infiltragdo;
Remocgdo da porgao defeituosa;

Mesma sequéncia ja referida.

e Trincas e fissuras

E necessario verificar se ha movimento na trinca ou fissura, e qual a amplitude desse
movimento, para escolha do material adequado para vedacgao.

Quando a trinca ou fissura puder ser transformada em junta natural, adota-se a
sequéncia:

Demarcagdo da area a tratar: abertura da trinca ou fissura, de tal modo que seja
possivel introduzir o material de vedagao;

Na amplitude maxima da trinca introduzem-se cunhas de ago inoxidavel a fim de criar

tensbes que impeg¢am o fechamento;
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Aplicacdo de material de plasticidade perene, fortemente aderente ao concreto. Esses

materiais sdo elastébmeros, cuja superficie de contato com o ar se polimeriza obtendo

resisténcia fisica e quimica, mantendo, entretanto, a flexibilidade e elasticidade.

Quando deve ser medida a continuidade monolitica da estrutura, adotar a seguinte

sistematica:

Repetem 1; 2; e 3 do item anterior;

Aplica-se uma pelicula de adesivo estrutural;

Aplica-se argamassa especial semi-seca, que permita adensamento por percussdo, na

qual se adiciona aglutinante de ruga rapida e adesivo expansor.

Quando ndo ha tensbes a considerar e é desejado apenas vedar a trinca, adotar a

seguinte sistematica;

Executam-se furos feitos com broca de diamante ao longo da trinca, espagados de 10

cm e com 5 cm de profundidade, sem atingir a armadura;

Cobre-se a trinca corri um material adesivo, posicionando os tubinhos de inje¢do;

Injeta-se material selante adesivo (epdxi) com bomba elétrica ou manual apropriado.

9.6.4 Formas

Todas as férmas para concreto armado serdo confeccionadas em folhas de

compensado com espessura minima de 12mm, para utilizacdo repetidas no maximo 4 vezes.

A precisdo na colocagdo de formas sera de 5mm (mais ou menos).

Para o caso de concreto ndo aparente, se aceita o compensado resinado, entretanto,

visando a boa técnica, a qualidade e aspecto plastificado, pode-se adotar preferencialmente

o compensado plastificado.

Serdo aceitos, também formas em virolas, tabuas de pinho, desde que sejam para

concreto rebocado e estrutura de até 2 pavimentos de obras simples. Ndo sdo validas para

obras em que haja a montagem de equipamentos vibratérios.

Nas costelas ndo serdo admitidos ripdes, devendo ser as mesmas preparadas a partir

da tdbua de pinho ou virola de 1" de espessura.

Nas lajes onde houver necessidade de emendas de barrotes, as mesmas ndo deverio

coincidir com suas laterais.

No escoramento (cimbramento) serdo utilizados de preferéncia barrotes de se¢do

quadrada com 10cm ou cilindrico tipo estronca com 12cm de didametro.
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As formas deverdo ter as amarragdes e escoramentos necessarios, para ndo sofrerem
deslocamento ou deformagdes quando do langamento do concreto e ndo se deformarem,
também sob a agdo das cargas e das variagGes de temperatura e umidade.

As passagens de canalizagdes através de quaisquer elementos estruturais deverdo
obedecer rigorosamente as determinag¢des do projeto, ndo sendo permitida a mudanga de
posicdo das mesmas, salvo em casos especiais.

As pecas que transmitirdo os esfor¢os de barroteamento das lajes para escoramento
deverdo ser de madeira de pinho de 3" ou virola, com largura de 15cm e espessura de 1". O
escoramento da laje superior devera ser contraventado no sentido transversal, a cada 3,0m
de desenvolvimento longitudinal, com pegas de madeira de pinho de 3" ou virola e espessura
de 1". A posicdo das férmas (prumo e nivel) serd objeto de verificagdo permanente,
principalmente durante o langamento do concreto.

Para um bom rendimento do madeirite, facilidade de desforma e aspecto do concreto,
as formas devem ser tratadas com molde liso ou similar, que impegam aderéncia do concreto
a férma. Os pregos serdo rebatidos de modo a ficarem embutidos nas fGrmas.

Por ocasido da desforma n3o serdo permitidos choques mecanicos. Sera permitida a
amarracgdo das férmas com parafusos especiais devidamente distribuidos, se for para concreto
aparente, ou a introdugdo de ferros de amarragdao nas férmas através da ferragem do
concreto.

Deverdo ser observadas, além da reprodugao fiel do projeto, a necessidade ou nado de
contra flecha, superposi¢des de pilares, nivelamento das lajes e vigas, verificacio do
escoramento, contraventamento dos painéis e vedagao das formas para evitar a fuga da nata
de cimento.

O caibramento serd executado de modo a ndo permitir que, uma vez definida as
posi¢des das formas, seus alinhamentos, e prumadas ocorrem se¢bes e prumadas, ocorram
deslocamentos de qualquer espécie antes, durante e apds. Deverdo ser feitos estudos de
posicionamento e dimensionamento do conjunto e seus componentes, para que por ocasiao
da desforma, sejam atendidas as se¢des e cotas determinadas em projetos. As pegas utilizadas
para travesso contranivelamento etc. deverdo possuir se¢do condizente com as necessidades.
Nenhuma peca componente devera possuir mais que uma emenda em 3m e esta emenda
situa-se sempre fora do terco médio. O caibramento podera também ser efetuado com

estrutura de aco tubular.

96 FRANCISCO Assinado de forma
digital FRANCISCO
DANEELL MACIEL L
# b N 1 A
Qudorid> oo Oliaivo- Jomsr gpgle s s pAASSEE0) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

ANTONIO FLAVIO OLIVEIRA JUNIOR

ENGENHERRG,CIVIE CREA =, 00207280 MACAMBIRA E GADO BRAVO - MUNICiPIO DE JAGUARIBARA/CE



PROJETOS € CONSTRUCSES

CEARA

GOVERNO DO ESTADO = - &
5 CIDADES JAGUARIBARR Sotugdes em Saneamento

Prazo minimo para retirada das formas: Faces laterais 3 dias; Faces inferiores 14 dias

com escoras; Faces inferiores 21 dias com pontalete.

9.6.5 Armaduras

Como definido no item 8.6.1, o concreto escolhido possui classe de agressividade
ambiental IV, tendo em vista que a regido possui respingos de maré e estdo em contato com
direto com a agua. Levando em consideracdo a Tabela 8.2 da NBR 6118 (ABNT, 2014), o
cobrimento minimo adotado é de 50mm.

Observar-se-a na execug¢do das armaduras se o dobramento das barras confere com
projeto das armaduras o numero de barras e suas bitolas, a posi¢do correta dos mesmos
amarragdo e recobrimento.

N&o sera permitido o nimero de barras, diametros, bitolas e tipos de ago, a ndo ser
com autorizagao por escrito do autor do projeto.

As armaduras, antes de serem colocadas nas formas, deverdo ser perfeitamente limpas
de quaisquer detritos ou excessos de oxidagdo. As armaduras deverdo ser colocadas nas
formas de modo a permitir um recobrimento das mesmas pelo concreto. Para tanto poderdo
ser utilizados calgos de concreto, pré-moldados ou plasticos. Estes calgos deverdo ser
colocados com espagamento conveniente.

As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas conforme o projeto. O ndo
previsto sé poderdo ser localizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da NB-1 (ABNT).

As armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescrigdes da EB-3, e EB-233,

da ABNT.

9.7 TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS

9.7.1 Ferro fundido
e Geral
Todos os tubos e conexdes de ferro fundido deverao ser revestidos corri argamassa de

cimento, exceto aqueles usados para drenos, os quais ndo receberdo revestimento.

e Tubos
Os tubos de ferro fundido deverao ser fabricados pelo processo de centrifugacao, de

acordo com as Especificagdes Brasileiras EB-137 e EB-303.
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As juntas do tipo ponta e bolsa eldstica (com anel de borracha), e juntas mecanicas (do
tipo Gibault) deverdo estar em conformidade com as especificagées EB-137 e EB-303, classe
normal da ABNT.

As juntas flangeadas deverdo obedecer a Norma PB-15 da ABNT.

O assentamento das tubula¢des devera obedecer as normas da ABNT-126 e ao

indicado no item especial das presentes especificagdes.

e Conexdes

Todas as conexdes de ferro fundido deverdo ser fabricadas de conformidade com a
Norma PB-15 da ABNT.

Os tipos de juntas de ligagdo para as conexdes serdo as mesmas especificadas para os
tubos e deverdo obedecer as normas ja citadas para os tubos.

As arruelas para as juntas flangeadas serdo fabricadas em placas de borracha
vermelha.

Os anéis de borracha para as juntas mecanicas e elasticas deverdo estar de acordo com

a Norma EB-137 da ABNT.

e PVCRIGIDO

Os tubos de PVC rigido correr ponta bolsa e anel de borracha (PBA) deverdo ser da
classe indicada no projeto.

Classe 12 para pressado de servigo até 60 m.c.a.

Classe 15 para pressdo de servigo até 75 m.c.a.

Classe 20 para pressdo de servigo até 100 m.c.a.

Fabricados de acordo com a EB-123 da ABNT, corre Didametro Nominal (DN)
conforme indicado no projeto.

O assentamento das tubulagdes devera obedecer a PNB-115 da ABNT.

e VALVULAS E APARELHOS
1- REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE
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Registro de gaveta, série métrica chata, corpo e tampa em feno fundido ductil NBR
6916 classes 42012, cunha e anéis do corpo em bronze fundido ASTM 862, haste fixa corri
rosca trapezoidal em ago inox, conforme a ASTM A-276 GR410, junta corpo/tampa, em
borracha ABNT EB362, gaxeta em amianto grafitado, extremidades flangeadas conforme I1SO
2531 PN 16 (pressdao de trabalho 16 BAR) e acionamento através de volante. Padrdo

construtivo ABNT PB 816 partes 1.

2- VENTOSAS SIMPLES COM FLANGE OU COM ROSCA (Conforme Projeto)
Ventosas simples com flange ISO 2531 PN10, corpo, tampa e flange em feno fundido
dictil NBR 6916 classes 42012, niple de descarga em latdo, flutuador esférico é junta em

borracha, padrdo construtivo barbara ou similar.

e ENSAIOS DA LINHA

Serdo efetuados de acordo com as exigéncias das normas da ABNT.

e ENSAIO DE PRESSAO HIDROSTATICA
Devera ser observada a seguinte sistematica:
Enche-se lentamente de dgua a tubulagdo;
Aplica-se pressdo de ensaio de acordo com a pressdo de servico com que a linha ira
trabalhar;
O ensaio devera ter a duragdo de uma hora;

Durante o teste a canaliza¢do devera ser observada em todos os seus pontos.

e ENSAIO DE ESTANQUEIDADE
Uma vez concluido satisfatoriamente o ensaio de pressdo, devera ser verificado se,
para manter a pressdo de ensaio foi necessario algum suprimento de agua.
Se for o caso, este suprimento deverd ser medido e a aceitacdo da adutora ficard
condicionada a que o valor obtido seja inferior ao dado pela férmula: Q = NDP 1 3.992 onde:
Q = vazdo em litros/horg;
N = numero de juntas da tubulagdo ensaiada;
D = diametro da tubulagdo;

P = pressdo média do teste em kg/cm.

e LIMPEZA E DESINFECCAO
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O construtor fornecera todo o equipamento, m3o-de-obra e materiais apropriados
para a desinfeccdo das tubulagdes assentadas.

A desinfecgdo sera pelo fechamento das valvulas ou por tamponamento adequados. A
desinfecgdo se processara da seguinte forma:

Utilizando-se um alimentador de solugdo de dgua e cloro, isto é, um tipo de clorador,
a medida que a tubulagdo for cheia de dgua, mas de tal forma que a dosagem aplicada ndo
seja superior a 50 mg /1.

Cuidados especiais deverdo ser tornados para evitar que fortes solu¢Ges de agua
clorada, aplicada as tubulagées em desinfec¢do, possam refluir a outras tubulagées em uso.

Com o teste simultaneo de vazamento, serd considerada a vazdo de dgua clorada que
entrar na tubulagdo em desinfec¢do, menos a vazao resultante medida nos tamponamentos,
ou nas valvulas situadas nas extremidades opostas as extremidades de aplicagdo de agua
clorada.

O indice de vazamento tolerado ndo deverad ultrapassar a 4 litros para cada 1600 m de
extensdo da tubulagdo em teste, durante 24 horas. A fiscaliza¢do, para cada teste dara o seu
pronunciamento.

A agua clorada para desinfecgdo devera ser mantida na tubulagdo o tempo suficiente,
a critério da fiscalizagdo, para a sua agdo germicida. Este tempo sera, no minimo de 24 horas
consecutivas. Apds o periodo de reten¢do da agua clorada, os residuos de cloro nas
extremidades dos tubos e outros representativos, serdo no minimo, de 25 mg/Il. O processo
de cloragdo especificado sera repetido, se necessario e a juizo da fiscalizagdo, até que as
amostras demonstrem que a tubulacao esta esterilizada.

Durante o processo de cloragdo da tubulagdo, as valvulas e outros acessérios serdao
mantidos sem manobras, enquanto as tubulagdes estiverem sob cargas de dgua fortemente
clorada. As valvulas que se destinarem a ligagdes com outros ramais do sistema permanecerao
fechadas até que os testes e os resultados finais dos trechos em carga estejam finalizados.

Apds a desinfeccdo, toda a dgua de tratamento sera esgotada da tubulagdo e suas

extremidades.
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Analises bacterioldgicas das amostras serdo feitas pela Contratante e caso venham a
demonstrar resultados negativos da desinfec¢do das tubulagGes, o Construtor ficara obrigado

a repetir os testes, tan
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